PROXAN®
2slozkova hmota C €

na bazi polysulfidovych polymer(

bez dehtu a rozpoustédel

pro tésnéni spar na ochranu vici pronikani nebezpecnych latek a
chemickému znecisténi

SKUPINA

PROXAN® — KV 2 je rychle reagujici dvouslozkova tésnici hmota spar s celkovou pfipustnou deformaci az
do 35 % Sirky spary. Ve verzi PROXAN® — KV 2 G je produkt tekuty, samonivelacni a je vhodny zejména
k utésnéni vodorovnych spar se sklonem do max 3 %. Ve verzi PROXAN® — KV 2 ST (stabilni) je smés
vhodna k utésnéni svislych spar, jako jsou spary na soklech a sténach se sklonem spar nad 3 %.
PROXAN® — KV 2 byl testovan a externé monitorovan na odolnosti proti chemikaliim a splfiuje poZzadavky
podle CSN EN 14188-2 a podle TL/TP Fug-StB pro tfidu zatizeni AC, a je proto vhodny pro poufZiti jako
vypln spar podle ZTV Fug-StB.

Prednostné je urcen pro utésnéni spar mezi betonovymi podklady a pfilehlymi betonovymi stavebnimi
oblastmi, které jsou kromé mechanického zatizeni provozem nebo pohyby dilcli v zavislosti na teploté
vystaveny i chemickému zatizeni zplisobenému pohonnymi hmotami a posypovou soli. Tésnici hmota
PROXAN® — KV 2 spolehlivé zabrariuje pronikani latek znecist'ujicich vodu. Proto jsou hlavni oblasti pouZiti
verejné komunikace, silnice, mosty, tunely atd.

Tésnici hmotu PROXAN® — KV 2 nelze pouzit na spary, které jsou trvale pod hladinou kapalin, napf. v
nadrzich Cistiren odpadnich vod a v plaveckych bazénech nebo tam, kde by hmota byla vystavena ptisobeni
silnych nebo oxidujicich kyselin (kyselina dusi¢na) a louhd. V Némecku musi byt spary v zafizenich pro
skladovani, manipulaci a pinéni latek ohroZzujicich vodu (LAU-Anlagen) utésnény tésnicim materidlem, ktery
ma vSeobecné technické schvéleni. Zde doporucujeme tésnici hmotu PROXAN® — KV 3.

Technicky informacni list, str. 1

Spoje, které maji byt utésnény, musi byt Cisté, suché a zbavené vsech volnych ¢astic, zbytkl malty, prachu,
mastnoty, neCistot apod. Teplota (méfena na stavebnim dilci) nesmi byt nizsi nez +5 °C a vyssi nez +40 °C.
Teplota tésnici hmoty by pfi aplikaci méla byt nejméné +10 °C. U nasakavych podklad(i (beton) musi byt
spary predem oSetfeny zakladnim natérem PROXAN® — CP-P nebo CP-S. Zakladni natér musi byt nanesen na
suchy podklad (zbytkova vihkost max. 4 %) a musi odvétravat v zavislosti na teploté okoli po dobu 30 minut
az 2 hodin, aniZ by upIné zaschl. Nenasakavy podklad (lita ocel, polymerbeton) musi byt pfedem oSetfen
zakladnim natérem PROXAN® — CP-G. Cas odvétrani je 10 az 30 minut. Boky spar z fezaného asfaltu nebo
polotuhych krytli musi byt pfedem oSetieny zakladnim natérem PROXAN® — CP-A. Doba odvétrani je 2 az 6
hodin.

Aby se dosahlo spravné hloubky spary a aby se zabranilo pfilnuti ke tfem strandm, musi byt spara vypinéna
nenasakavym materidlem (kulaty profil PE s uzavienymi burikami). Pokud to neni mozné, musi byt dno
spary pokryto separacnim materialem (PE folie, silikonovy papir). U zkosenych stavebnich dilcti nesmi byt
zkoseni vyplnéno.

Slozky A a B tésnici hmoty PROXAN® — KV 2 musi byt smichany. Pro typ PROXAN® — KV 2 G se samostatné
balena slozka B pfida do nadoby ke slozce A a micha se pomoci vhodného nastroje (tj. lopatkovym
michadlem), dokud neni smés zcela homogenni a bez barevnych Smouh. Je nutné dbat zejména na to, aby
do hmoty nebyl vmichan Zadny vzduch — michani se proto provadi pfi nizkych otackach!
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PROXANZ® 2slozkova polysulfidova hmota

Slozky A a B u tésnici hmoty PROXAN® — KV 2 ST jsou jiz baleny v jednom obalu a budou také muset byt
michany vySe uvedenym zplsobem (napf. lopatkovym michadlem). Takto pfipravena tésnici hmota se nanasi
do spojll vhodnymi nastroji (napf. mechanickou nebo pneumatickou pistoli). U tekutého typu hmoty musi
byt pfipadné vzduchové bubliny odstranény béhem doby aplikace jemnym setfenim po povrchu mékkym
Stétcem nebo drevénym hladitkem. Pred aplikaci tésnici hmoty PROXAN® — KV 2 ST by mély byt okraje
spary olepeny. Pred vytvrzenim tésnici hmoty musi byt hmota vyrovnana a lepici pasky musi byt odstranény.

PROXAN® — KV 2 G - tekuty PROXAN® — KV 2 ST - stabilni
Slozky A a B baleny samostatné Slozka A a B baleny spolecné
Plechovka 2,5 | 4 ks/baleni Plechovka 2,5 | 4 ks/baleni
Plechovka 4,0 | 4 ks/baleni Plechovka 4,0 | 4 ks/baleni
Kbelik 10,0 | 30 ks/baleni Kartus 450 ml 12 ks/baleni
Plechovka 25,0 | 14 ks/baleni
PROXAN® —-KV 2 G PROXAN® — KV 2 ST
Na bazi polymeru: polysulfid polysulfid
Doba aplikace (23 °C, 50% zbytkova vihkost): cca 120 min. cca 120 min. o~
Doba tvrdnuti (23 °C, 50% zbytkova vihkost): cca 24 hod. cca 24 hod. &
Pomér michani: A:B = 10:1 A:B = 10:1 2
Max. pfipustna deformace: 35 % Sirky spary 35 % Sirky spary s
Tvrdost-A: cca 15 cca 20 e
E 140: cca 0,25 N/mm? cca 0,3 N/mm? ug
Barva: Seda, Cerna Seda, ¢erna :?
E
O
ko

V suchu, pfi teplotach nizsich nez +25 °C, v uzavieném originalnim obalu je skladovatelnost 12 mésicg.
Tésnici hmota PROXAN® — KV 2 neni citliva vic¢i mrazu, pred pouzitim vSak musi mit teplotu min. 10 °C.

Zakladni fyzikalni, bezpec¢nostni, toxikologické a ekologické Udaje pro zachazeni s chemickymi materidly jsou
uvedeny v bezpecnostnim listu. Musi byt dodrzovany predpisy a nafizeni o nebezpecnych latkach.

Tato informace o produktu odpovida nasim nejnovéjsim dostupnym informacim. Zpracovatel je povinen pfezkoumat vhodnost
amoznosti pouZiti pro zamysleny Ucel. Radi vam poradime, pokud mate jakékoli dotazy k produktu. Plati nase obchodni podminky, které
najdete na adrese www.dga.de.
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